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Creative design

Progetti completi rivolti all' interior in cui
eleganza e creativita trovano un equilibrio perfetto.
Il progetto si esprime attraverso un costante
dialogo tra la ricerca di colore e contaminazioni
materiche di ispirazione naturale.

Complete projects dedicated to interiors wherein elegance
and creativity come together in perfect balance. The project
manifests itself through constant dialogue between the quest
for colour and material contaminations inspired by nature.

Des projets complets destinés a lintérieur, pour un
équilibre parfait entre élégance et créativité. Le projet sexprime a
travers un dialogue constant entre la recherche de couleur et la
contamination entre les matieres inspirée de la nature.

Komplette Projekte fur den Innenraum, bei denen
Eleganz und Kreativitat ein perfektes Gleichgewicht erreichen.
Das Projekt nimmt durch einen standigen Dialog
zwischen gelungener Farbwahl und von der Natur inspirierten
Materialmixturen Gestalt an.

Proyectos completos para ambientes interiores, en los que
la elegancia y la creatividad alcanzan un equilibrio perfecto.
El proyecto se expresa a través de un constante dialogo
entre la busqueda del color y contaminaciones matéricas
inspiradas en la naturaleza.
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wall: arena conchiglia matte 120x280 47"'x110"*" sensi terre sabbia brick matte silk 5,7x23,2 2"4'x9"™"
floor: arena conchiglia matte 60x120 23%%"x47"4"
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wall: sensi terre sabbia brick matte silk 5,7x23,2 2"4'x9"™
floor: arena conchiglia matte 60x120 23%%"x47"4"
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floor: arena pietra 20 mm grip 60x120 23%%"x47"4"
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Arena Bianco Antico
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wall: sensi terre sabbia brick matte silk 5,7x23,2 2"4'x9"™
floor: arena bianco antico matte 60x120 23%%"x47""
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floor: arena bianco antico matte 60x120 23°%"x47"+"
swimming pool: sensi colore laguna glossy 5,7x23,2 2"4'x9"™
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Tesserae Platino
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floor: arena bianco antico 20 mm grip 60x120 23%8"x47""



bench: tesserae platino matte
floor: arena bianco antico grip 60x120 23%"x47""
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47447 matte 60x120 23%8"x47"4"
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wall: modulo platino matte 120x280 47"4'x110"*" basamento terra matte 120x120 47"4"x47"+" . 60x120 23%8"x47"+"
floor: arena conchiglia matte 120x120 47""'x47"*"
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wall/shower wall: decoro arena pietra matte 120x280 47"*"x110"*"
sink top: arena pietra matte
floor: arena pietra matte 120x120 47"4"x47"*"
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wall/floor: modulo pietra matte







Nicola
Gallizia

D Design

k=l Studio

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 3/8"
ARENA MATTE 785480 785484 785488
RINASCENZA BIANCO ANTICO GRIP 785492 785496 785500
]
magnUm‘ COLOR ‘ SURFACE ‘g?;‘ﬁgg ;;9’;538 2%9;‘1278 Qgg?gf%ﬂ
ARENA
AN o MATTE 785570 785582 785578 785574
RINASCENZA
DECORO ARENA MATTE 785791 . i .

BIANCO ANTICO




GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

ARENA CONCHIGLIA

COLOR ‘ SURFACE ‘ 22%‘:294 23652);?%8 1139;(2%88
RINASCENZA ARENA MATTE 785481 785485 785489
CONCHIGLIA GRIP 785493 785497 785501
FLORIM OVERSIZE .
S| coon | e | om0 | goaso | monao | oz
oA MATTE 785571 785583 785579 785575
RINASCENZA

DECORO ARENA
. CONCHIGLIA MATTE 785792

RINASCENZA
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ARENAPIETRA

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

COLOR ‘ SURFACE ‘zg?/sﬁ‘;f% 236;3);?9%/3-. 11?3;2%23.-
RINASCENZA . ARENA MATTE 785482 785486 785490
PIETRA - e e
FLORIM OVERSIZE i
el | coon | amce | 120380 | 12040 | 10azo | sgaro,
. PlETRA MATTE 785572 785584 785580 785576
RINASCENZA
DECORO ARENA
. PIETRA MATTE 785793 : ) )




ARENA PLATINO

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

COLOR ‘ SURFACE ‘ 22%.‘:579,4” 23?8;‘23?5/8” 11?759;_‘2%28”
RINASCENZA . ARENA MATTE 785483 785487 785491
PLATING GRIP 785495 785499 785503
l FLORIM OVERSIZE .
TOIUM|  coon | e | g | mome | poume | oo,
ARENA
. Kol MATTE 785573 785585 785581 785577

RINASCENZA
DECORO ARENA
. AN MATTE 785794 - - -
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MODULO CONCHIGLIA

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

FLORIM OVERSIZE
I magnUm

COLOR SURFACE

470 | ATVXQA" | ATMXAT | 28 AT

120x280 | 120x240

120x120 | 60x120 |

MODULO
RINASCENZA . CONCHIGLIA MATTE 785588 785600 785596 785502
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GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

MODULO LICHENE

RINASCENZA

[ 6mm 2 rnag‘IUn 120x280 | 120x240 | 120x120 | 60x120
COLOR SURFACE ‘ 471/4"X11O|/4” 47VA"X94V2” 4T/AIIX4 1/4n 235/8"X4 /an
RINASCENZA . Voned MATTE 785587 785509 785505 785501
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MODULO PIETRA

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

[ 6mm v ] | mag‘“‘n 120x280 | 120x240 | 120x120 | 60x120
COLOR SURFACE ‘ 471/4"X11O|/4” 47VA"X94V2” 4T/AIIX4 1/4n 235/8"X4 an
RINASCENZA . MODULO MATTE 785586 785508 785594 785590
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GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

MODULO PLATINO

[ 6mm 2 mag‘“’n 120x280 | 120x240 | 120x120 | 60x120
COLOR SURFACE ‘ ATV 0" A7V Q4 12" ATV 4TV D3I ATV
RINASCENZA . MO MATTE 785589 785601 785597 785593

CREATIVE DESIGN / RINASCENZA / 65



Nicola
Gallizia

D Design

k=l Studio

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

T agnUm | o arce | 120,280
RINASCENZA . TESSERAE MATTE 785602
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GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

coon | swmce | om0 | soa0,
RINASCENZA . BASAMENTO MATTE 785604 785603

BASAMENTO TERRA

RINASCENZA
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GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

[omm 11 30x280

COLOR SURFACE X0
SLATS
MODULO CONCHIGLIA MATTE 785675
MODULO LICHENE MATTE 785676
RINASCENZA
MODULO PIETRA MATTE 785677
MODULO PLATINO MATTE 785678
PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIECES SPECIALES/FORMSTUCKE/PIEZAS ESPECIALES
. 4,6x120 33x120x3
14/5"X4 140 13”)(47”“)(11/6"
COLOR SURFACE % Q
battiscopa gradino
ARENA
BIANCO ANTICO MATTE 785665 785670
ARENA CONCHIGLIA MATTE 785666 785671
RINASCENZA ARENA PIETRA MATTE 785667 785672
. ARENA PLATINO MATTE 785668 785673
ﬁ BASAMENTO TERRA MATTE 785669 785674

In relazione alle differenti tecnologie produttive I'accostamento di prodotti_con_sfpessori diversi potrebbe presentare delle disom0§eneité, se ne sconsiglia pertanto I'abbinamento./
Due to the different production technologies, contygu,ous installation of products with different thickness may give a hon-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu
que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problemes d'homogénéité pourraiént se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen
unterschiedlicher Produktionstechnologien kdnnen die Fliesen mit verschiedenen Materialstarken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas
las diferentes tecnologias productivas, [a combinacién de productos de diferentes espesores podria dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas.
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RINASCENZA OUTDOOR

Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques

Technische Vorteile - Ventajas técnicas

P Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
34¢| ® Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
e Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
k ¢ Kompakte monolitische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen

¢ Losa monolitica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.

* INGELIVO ® ELEVATA RESISTENZA Al CARICHI STATICI
 FROST RESISTANT * HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
* INGELIF

* FACILE DA POSARE
v I LOAD * EASY TO INSTALL
* RESISTANCE ELEVEE AUX CHARGES STATIQUES * FACILE A POSER
* FROSTBESTANDIG v * HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT * VERLEGELEICHT

%§ ® RESISTENTE A LA HELADA © ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTATICAS  FACIL DE COLOCAR
|
’?’\

>
>

* ANTISCIVOLO R11 ® RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

© ANTI SLIP R11 * THERMAL SHOCK RESISTANT

© ANTIDERAPANT R11  RESISTANT AUX ECARTS THERMIQUES

© RUTSCHFEST R11 * TEMPERATURWECHSELBESTANDIG

© ANTIDESLIZANTE R11  RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TERMICAS

* FACILE DA PULIRE

* EASY TO CLEAN

© FACILE A NETTOYER
© REINIGUNGSLEICHT
© FACIL DE LIMPIAR

0 Oog| © RMOVIBILE E RIUTILIZZABILE « INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE

« REMOVABLE AND REUSABLE « IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
OO0 TOE | « pEMONTABLE ET REUTILISABLE « RESISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
OO0 CIOM |« ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR « UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
000 oo « pesvonTasLe v ReuTILZABLE « RESISTENTE A LOS AGENTES QUIMICOS Y A LOS MOHOS

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones

hiaia / gravel / gravier ) manto erboso / grass
les /balasto rinascenza outdoor manteau herbeux / Grasmantel
e Posa diretta su erba ts%rlr/aE/rgE%Lé%% 60x120 235/8"xA471/4" césped

e Direct installation on grass
e Pose directe sur de I'herbe
e Verlegung direkt auf Rasen
e Colocacion directa sobre hierba

Suelo
Heo

¢ Posa diretta su ghiaia

e Direct installation over gravel

e Pose direct sur du gravier

e VVerlegung direkt auf Kies

e Colocacion directa sobre grava

» rinascenza outdoor 60x120 235/8"x471/4"

ghiaia / gravel / gravier / Kies / balasto

terra/ Ground / Sol / Erdboden / Suelo

» rinascenza outdoor 60x120 235/8"x471/4"

® Posa su massetto cementizio

e |nstallation on sand-cement screed

e Pose sur chape ciment

e Verlegung auf Zement-Unterbetonblock

e Colocacion sobre contrapiso de hormigén

colla in doppia spalmatura / Double paste coating
Colle a double encollage / Kleber in Doppelbeschichtung
Pegamento doble encolado

massetto / screed / chape
Unterbetonblock / contrapiso

rinascenza outdoor
60x120 2358"x471/4"

¢ Posa su piedini fissi o regolabili

e |nstallation on fixed or adjustable feet

e Pose sur pieds fixes ou réglables

¢ VVerlegung auf feststehende oder regulierbare Ful3e
e Colocacion sobre pies fijos o regulables

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com

For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com

Pour les caractéristiques d'utilisation des systemes surélevés, voir le site florim.com
Fur die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Piedino in polipropilene
Feet in polypropylene
———) Pied en polypropyléne
FuR aus Polypropylen
Pie de polipropileno
Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d’acqua rende percio il materiale ingelivo. Cid pud comportare ristagni d'acqua superficiali anche
per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if
materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le faible niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistantes au gel. Il pourrait en résulter des
stagnations d'eau superficielles, méme siles dalles ont été installées dans les régles de Iart. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfahigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme
macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine langere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerdmicas se someten a un tratamiento de compactacion térmica que
asegura resistencia y durabilidad. La baja absorcién de agua hace que las baldosas resisten al hielo. Esto podria resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales estan instalados segun las reglas del arte.
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ARENA BIANCO ANTICO ARENA CONCHIGLIA

ARENAPIETRA _ ARENAPLATINO

e St
GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

120x120 60x120
COLOR SURFACE 471/4“)):471/4" ‘ 285/&3‘;471/4"
ARENA BIANCO ANTICO GRIP 785504 785508
~ ARENACONCHIGLIA GRIP 785505 785509
RINASCENZA

ARENA PLATINO GRIP 785507 78551

. ARENA PIETRA GRIP 785506 785510
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RINASCENZA

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI -

REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTICAS TECNICAS

PRESCRIZIONE
STANDARD REQUIREMENTS RISULTATI TESTS
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualita secondo i test di controllo previsti PRESCRIPTIONS TEST RESULTS
dalla norma EN 14411-1SO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, RESULTATS DES ESSAIS RIFERIMENTO NORMA
according to control tests of EN 14411-SO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grés cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés a ANFORDERUNGEN PRUFERGEBNIS REFERENCE STANDARD
sec. Caractéristiques de qualité daprés les essais de controle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL/ Nicht glasierte und vollstandig PRESCRIPCION RESULTADOS TESTS REFERENCE NORME
gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfiiesen. Qualitatseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla N= 15 cm STANDARDWERT
UGL/ Planchas de gres porcélanico fino no esmaltado. Baldosas de ceramica rensadas en seco. Caracteristicas de calidad segun las Normas EN IANORMA
14411-1SO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL. % matte
(%) (mm) (tesserae) matte
LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA
DIV DL PABBRICAZIONE /LENGTH AND WIDTH ADMITTED DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM
THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION Squadrato +03% 0 +015 %
VOVENNE DE CHAQUE CARRERD ET LA DI, DE FABRICATION |/ LANGE UND BRETE. 2ULASSIOE AGWEICHING DES 1SO 13006 03% £#0mm 015 %
DURCHSCHNITTMARES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAB IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE.
EN 9%, DEL TAMANO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMANO DE FABRICACION
DEVIAZIONE AMMISSIBILE. IN PERCENTO, DELLO_SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI
FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION I % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION
DIVENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE LEPAISSEUR MOVEI CHAQUE Squadrato +59 +05 +5.9%
CARREAU 7 LA DIMENSION DE FABRICATION J ZULASSIGE ABWEICHUNG DER BURCHSGHNITTADICKE JEDER FLIESE 1SO 13006 0% 0omm 0%
VOM HERSTELLMAB IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA
BALDOSA A PARTIR DEL TAMANO DE FABRICACION
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITA, IN_ PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE
CORRISPONDENTI/ MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION. IN % IN RELATION 1O THE CORRESPONDING PRODUCTION
ENSI UDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DI Squadrato +03 % 108 +010 %
PABRIGATION, CORRESPONDANTES / ZULASSIOE HOCHSTABWE\CHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHALTNIS % 1SO 13006 03 % 08 mm 010 %
DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMABEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO,
EN RELACION CON EL TAMANO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE. 1SO10545-2
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITA, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE
CORRISPONDENTI _ MAXIMUM R\GHT ANGLE DEVIATION, IN ' %, \N RELAT\ON To THE CORRESPONDING
PRODUCTION DIMENSIONS / MARGI TOLERANCE DANGULARI POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX Squadrato £03 % 5 +020 %
DIVESIONS | DF " FABHGATION /' OCHSTABWEICHUNG DER, RECHTW\NKUGKE\T N VERGALTIE 20 DEN 1SO 13006 03 % Homm 020 %
ENTSPRECHENDEN, HERSTELLMABEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR
CIENTO, EN RELACION CON EL TAMANO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE
PLANARITA (CURVATURA DEL GENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE,
CORNER AND WARPING) / PLANEITE (COURBURE CENTRALE. DE LARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLACHIGKEIT Squadrato 104 % 18 +020 %
(KRUMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) /'PLANITUD (CURVATURA DEL GENTRO, DE LA ARISTA Y 1SO 13006 4% tligmm +020%
ABARQUILLAMIENTO)
I 95% min delle piastiele deve essere esente da difett
visibi. / At least 95% of the ties must be free from visible flaws. [  CONFORME/CONFORMING
QUALITA DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITE DE LA SURFACE - QUALITAT DER OBERFLACHE / CALIDAD | 96% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut
DE LA SUPERFICIE. visble/Mindestens  95%  der Fliesen massen frel  von CONFORME/KONFORM
sichtbaren min/El 95% de las baldosas tiene que estar CONFORME
exento de defectos visibles
MASSA DACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE DEAU ABSORBEE EN % / WASSERAUFNAHME IN %
MASA DE AGUAABSORSIDAEN % <05% valore medio 008 % 1SO 10545-3
FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 75 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 75 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N
(ép. <75 mm)/ BRUCHLAST IN N (Dicke < 7.6 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (qr. < 76 mim) >700N valore medio 1350 N 1ISO 10545-4
E=—= | RESISTENZAALLA FLESSIONE IN N/mm?/ N/mm? FLEXURAL STRENGHT TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm?/ . " 5
BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm? / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm? >35 N/mm valore medio 52 N/mm 150 10545-4
RESISTENZA ALLABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF
UNGLAZED TILES / RESISTANCE A LABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT <175 mm? valore medio 140 mm? ISO 10545-6
UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR
Metodo di prova disponibile
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANGE AUX VARIATIONS THERMIQUES M’:ﬁzbe'i“:i;gd’gs‘:ﬁge _ RESISTE/RESISTANT 1SO 10545-9
TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO egbma et RESISTE/ERFULLT/RESISTE
Método de ensayo disponible
Metodo di prova disponibile
Available testing method
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND !
Méthode dessai disponible Classe 5 ISO 10545-14
E, RESISTENCIA ALAS MANCHAS Verfogbare Primathode
Método de ensayo disponible
VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGH! SU PIANI
DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES /REJET DE SUBSTANCES DAN- GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DECLAREE CONFORME/CONFORMING DM-1-2-
GEREUSES / FREISETZUNG GEPAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (1n POUR SURFACES GL UTILISEES SUR PLANS DE TRAVAIL / CONFORME/KONFORM 2007-Reg-
mg/dm2) - PIOMBO (in mg/dm2) ANGEGEBENER WERT FUR GL OBERFLACHEN ZUM GEBRAUCH CONFORME CE-1935-2004
ALS ARBEITSPLATTEN VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL
UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO
COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALL / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND SEE MANUFACTURER'S DECLARATION
ALKALIS./ RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS DACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR LA
KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN
TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE
Metodo di prova disponibile
RESISTENZA AALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALGALI/ RESISTANGE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS Available testing method
AND ALKALI/ RESISTANCE A DE HAUTES CONCENTRATIONS DACIDES ET BASES / BESTANDIGKEIT GEGEN STARK Méthode dessai disporible HA 1SO 10545-13
KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Verfugbare Prifmethode
Método de ensayo disponible
RESISTENZA Al PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO
DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS
CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN Bmin A
UND  SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA
PISCINAS
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LAHELADA RIGHIESTA/ REQUIRED . RESISTE/RESISTANT 1SO 10545-12
REQUISE / GEFORDET / REQUERIDA RESISTE/ERFULLT/RESISTE
>040 METODO BCRA
> 042 wet ANSIA326.3
COEFFICIENTE DATTRITO (SCIVOLOSITA) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION o o o o
(GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO N 6°<a<10 10°%< a<19 DINEN 16165
R9 R10 ANNEX B
12°<a<18° 18°<a<24° DIN EN 16165
classe A classe B ANNEXA

Per un effetto ottimale della posa, lorim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 8 mm per combinare formati misti / For optimal instalation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format instalations and 8 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser ne pose parfaite

florim suggére de mantenir 2 mm de joint pour la pose des

. et 3 mm pour les combinai

la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato'y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTICAS TECNICAS
PRESCRIZIONE RISULTATI TESTS
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualitd secondo i test di controllo STANDARD REQUIREMENTS
previsti dalla norma EN 14411-1SO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality PRESCRIPTIONS TEST RESULTS RIFERIMENTO NORMA
specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grés cérame fin non émaillé. Carreaux ANFORDERUNGEN RESULTATS DES ESSAIS REFERENCE STANDARD
céramiques pressés & sec. Caractéristiques de qualité daprés les essais de controle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla PRESCRIPCION PRUFERGEBNIS REFERENCE NORME
UGL/ Nicht glasierte und vollstandig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qu \schaften nach Normen RESULTADOS TESTS STANDARDWERT
EN 14411-1SO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL/ Planchas de gres porcélanico fino no esmaltado. Baldosas de ceramica rensadas en seco. N>Thcm REFERENCIA NORMA
Caracteristicas de calidad segun las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL. o
(%) (mm) matte grip
LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGN PIASTRELLA DALLA
DIM. DI_ FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEV\AT\ON IN * OF THE AVERAGE S\ZE OF EACH TILE
FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUI E TOLERANGE, EN %, Squadrato +03 % 0 +015 %
SION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABR\CATION / LANGE UND BREITE. ZULASS\GEABWEICHUNG 1SO 13006 o7 #H0mm %
DES DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAB IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION AD-
MISIBLE, EN %, DEL TAMANO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMANO DE FABRICACION.
DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO_SPESSORE MEDIO DI OGNI P\ASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI
FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE Fi OM THE PRODUCTION
DIM; ICE, ENTRE _LEPAIS: QU Squadrato +59% 105 +5%
CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHN\WSD\CKE JEDERFLIESE | 1SO 13006 7 +0omm o
VOM HERSTELLMAB IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA
BALDOSA A PARTIR DEL TAMANO DE FABRICACION
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITA, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE
CORRISPONDENT\ /MAX\MUM STRAIGHTNESS DE\/\AT\ON IN X IN RELA‘HON TO THE CORRESPONDING PRODUCTION
DIMENSIONS / EN POURCENTAGE. PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE | Squadrato +03% +08 +010 %
FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASS\GE HOCHSTABWE\CHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHALTNIS | SO 13006 o7 0.8 mm L%
ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMABEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR
CIENTO, EN RELACION GON EL TAMANO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.
1SO10645-2
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITA, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE
CORRISF’ONDENT\ MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN, RELATION TO THE CORRESPONDING
PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DANGULARITE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX | Squadrato +03 % 5 +020 %
DIMESIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER_RECHTWINKLIGKEIT IM VERHALTNIS ZU DEN | |SO13006 o7 omm U0%
ENTSPRECHENDEN, HERSTELLMABEN IN PROZENTEN/ DESVIACION MAXIMA DE LAORTOGONALIDAD, EN TANTO POR
CIENTO, EN RELACION GON EL TAMANO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.
PLANAR\TA (CURVATURA DEL GENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE,
AND WARPING) / PLANEITE (COURBURE CENTRALE, DE LARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLACHIGKEIT | Squadrato +04 % 418 +0.35%
MRUMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTAY | SO 13006 4% lgmm U030
ABARQUILLAMIENTO)
Il 95% min delle piastrelle deve essere esente
da difetti visibili / At least 95% of the tiles must
QUALITA DELLA SUPERFIGIE - SURFACE QUALITY / QUALITE DE LA SURFACE - QUALITAT DER OBERFLACHE /CALIDAD | 2% 1€ fiom visible flaws, - 96% min des carte CONFORME/CONFORMING
ST PERA S, - - aux ne doivent présenter aucun défaut visble/ CONFORME/KONFORM
Mindestens 95% der Fliesen missen frei von CONFORME
sichtbaren min./E| 95% de las baldosas tiene que estar g
exento de defectos visibles.
y . ' - 9 "
“‘ Mﬁ%ﬁ%@ﬁ%ﬁiﬁgﬁ%%g%‘r&ma/%WATERABSORPT\ON MASSE D'EAU ABSORBEE EN %/ WASSERAUFNAHME IN % E<05% valore medio 008 % 1SO 10545-3
FORZA DI ROTTURA IN N (sp. > 75 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness = 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N "
Ii (€p.> 75 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke > 75 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. = 75 mm) >1300N valore medio 2200 N 1ISO10545-4
— 2 2 2 e
ry ™ | RESISTENZAALLA FLESSIONE IN N/mm? / N/mm? FLEXURAL STRENGHT TEST / RESISTANGE A LA FLEXION EN N/mm " ) 5
/ BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm2/ RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mim2 >85 N/mm valore medio 50 N/mm 180 10545-4
’ RESISTENZA ALUABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANGE TO DEEP ABRASION OF X
UNGLAZED TILES / RESISTANCE A LABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRIEBFESTI- <175 mm? valore medio 140 mm? ISO 10545-6
Il | Gi<EIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENGIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR
Metodo di prova disponibie i
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES aple esing dgsmje . RESISTE - RESISTANT IS0 10545-9
TEMPERATURWECHSEL BESTANDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO Verlogtars Prifmaode RESISTE - ERFULLT - RESISTE
Método de ensayo disponible
Metodo di prova disponibie
E RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND M"emﬁzfig? d@ig‘ﬂ‘ﬁe Classe 5 Classe 4 IS0 10545-14
RESISTENCIA A LAS MANCHAS Verfigbare Préfmethode
Método de ensayo disponible
COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALGALL. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS SEE MANUFACTURER'S DECLARATION
AND ALKALIS./ RESISTANGE A BASSES CONCENTRATIONS DACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE 'SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR LA
KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN
TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE
Metodo di prova disponibie
RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALGALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS Available testing method
AND ALKALI / RESISTANGE A DE HAUTES CONCENTRATIONS DACIDES ET BASES / BESTANDIGKEIT GEGEN STARK Méthode dessai disponible HA 1SO 10545-13
KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Verfigbare Priimethode
Método de ensayo disponible
RESISTENZA Al PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO
DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS
CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN B min A
UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENGIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA
PISCINAS
. RICHIESTA/ REQUIRED RESISTE - RE’SIS:FANT
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA REQUISE / GEFORDET RESISTE - ERFULLT 1SO 10545-12
REQUERIDA RESISTE
>040 METODO BCRA
> 042 wet ANSI A 326.3
10°<a=<19° 19°<as27° DIN EN 16165
COEFFICIENTE DATTRITO (SCIVOLOSITA) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION R10 Rt ANNEX B
(GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO -
18°< a<24° a=24° DIN EN 16165
Classe B Classe C ANNEXA
. PTV >36 WET BS EN 16165
ANNEX C

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optiml installation resuls, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim
suggére de mantenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los méximos resultados en la posa del producto,
florim aconsefa 2 mm de junta en apiicaciones monoformatoy 3 mm en combinaciones de formatos mixtos
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTICAS TECNICAS

PRESCRIZIONE RISULTATITESTS
Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualitd secondo i test di controllo previsti dalla STANDARD REQUIREMENTS
norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, ac- PRESCRIPTIONS TESTRESULTS RIFERIMENTO NORMA
cording to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grés cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés & sec. ANFORDERUNGEN RESULTATS DES ESSAIS REFERENCE STANDARD
Caractéristiques de qualité d'aprés les essais de controle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL/ Nicht glasierte und vollstandig PRESCRIPCION PRUFERGEBNIS REFERENCE NORME
gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitatseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla RESULTADOS TESTS STANDARDWERT
UGL/ Planchas de gres porcélanico fino no esmaltado. Baldosas de ceramica rensadas en seco. Caracteristicas de calidad segun las Normas EN N>Thcm IANORMA
14411-1SO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL. o
(%) (mm) arip
LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZ\ONE AMMISS\B\LE IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGN\ PIASTRELLA DALLA
DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH DTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM
THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION Squadrato +03 % +10 +015 %
MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES 1SO 13006 203 % 10 mm 015 %
DURCHSCHNITTMABES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAB IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE,
EN %, DEL TAMANO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMANO DE FABRICACION
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN_PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI
FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION
DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE LEPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE Squadrato 459 +05 +5%
CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE 1SO 13006 970 +0omm 07
VOM HERSTELLMAB IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA
BALDOSA A PARTIR DEL TAMANO DE FABRICACION
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITA, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE
CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION
DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE Squadrato +03 % 408 +010 %
FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHALTNIS ZU 1SO 13006 o0 *0smm =V
DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMABEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO,
. EN RELACION CON EL TAMANO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE. 1SO 10545-2
DEVIAZIONE MASSIMA DI' ORTOGONALITA, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE D\MENS\ON\ DI FABBR\CAZ\ONE
CORRISPONDENTI  MAXIMUM ~ RIGHT-ANGLE  DEVIATION, "IN %, RELATION CORRESPONDING
PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DANGULAR\TE EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX Squadrato +03 % 5 +02%
DIMESIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHALTNIS ZU DEN 1SO 13006 o™ omm 07
ENTSPRECHENDEN,HERSTELLMABEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR
CIENTO, EN RELACION CON EL TAMANO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.
PLANAR\TA (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE,
NER AND WARPING) / PLANEITE (COURBURE CENTRALE, DE LARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLACHIGKEIT Squadrato +04 % 18 +0,35 %
(KRUMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y 1SO 13006 R lsmm =L o
ABARQUILLAMIENTO)
Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti
) visibil./ At least 95% of the tiles must be free from visible flaws.
QUALITA DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITE DE LA SURFACE - QUALITAT DER OBERFLACHE / CALIDAD | 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut CONFORME/CONFORMING
DE LA SUPERFICIE. visible/Mindestens 95% der Fliesen missen frei von CONFORME/KONFORM/CONFORME.
sichtoaren min/El 95% de las baldosas tiene que estar .
exento de defectos visibles.
' 6/ 9 - ' S 6 .
“‘ mﬁgﬁ%gﬁgﬁgﬁggg%g%;@“ﬂz /% WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBEE EN % / WASSERAUFNAHME IN % E<05% valore medio 0,08 % 1ISO 10545-3
FORZA DI ROTTURA IN N (sp. > 75 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness = 75 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N 1300 N CONFORME/CONFORMING 1SO 10545-4
m (ép.=75mm)/BRUCHLAST IN N (Dicke = 75 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. = 7.6 mm) = CONFORME/KONFORM/CONFORME. &
ry 4 | RESISTENZAALLA FLESSIONE IN N/mm?/N/mm? FLEXURAL STRENGHT TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm? / o " >
BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm? / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm? >85 N/mm valore medio 52 N/mm 150 10545-4
‘ RESISTENZA ALLABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF .
e UNGLAZED TILES / RESISTANCE A LABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON EMAILLES / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT <175 mm? valore medio 140 mm? ISO 10545-6
UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR
Metodo di prova disponibile }
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES e . RESISTE - RESISTANT 1SO 10545-9
TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO Verfugbare Prifmethode RESISTE - ERFULLT - RESISTE
Método de ensayo disponible
Metodo di prova disponibile
- Available testing method
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND .
Meéthode diessai disponible Classe 4 1ISO 10545-14
E RESISTENCIAALAS MANCHAS Verioghere Primathode
Método de ensayo disponible
COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALL. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND SEE MANUFACTURER'S DECLARATION
ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS DACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR LA
KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN
TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE
Metodo di prova disponibile
RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS Available testing method
AND ALKALI/ RESISTANGE A DE HAUTES CONCENTRATIONS DACIDES ET BASES / BESTANDIGKEIT GEGEN STARK Méthode dessai disponible HA 1SO 1054513
KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Verfugbare Prifmethode
Método de ensayo disponible
RESISTENZA Al PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO
DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS
CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN B min A
UND  SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA
PISCINAS
) RICHIESTA/ REQUIRED RES.‘STE - RES‘STANT
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA REQUISE / GEFORDET RESISTE - ERFULLT 1SO 10545-12
REQUERIDA RESISTE
>040 METODO BCRA
> 042 wet ANSIA326.3
19°<a=<2r° DIN EN 16165
COEFFICIENTE DATTRITO (SCIVOLOSITA) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION R ANNEX B
(GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO -
a =24° DIN EN 16165
classe C ANNEXA
BS EN 16165
PTV>36 WET
ANNEX C

Per un effetto oftimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 8 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 112" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite,

florim suggére de mantenir 2 mm de joint pour la pose des

3mm pourles

del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos

s de formats mixtes / U einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfenlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los maximos resuitados en la posa
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GREENGUARD

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
Ep s 0,5 %, for internal and external walls and floorings il

Ep = 0,5 %, for internal and external walls and floorings GREENGUARD PRODUCT CERTIFIED FOR

LOW CHEMICAL EMISSIONS
g nformaiont relative ol datl techicl su marcaturs | CE vedere I jsito pwwfofmcom  per informazioni relative ol dati tecnici sy marcatura CE vedere il sito wunflorim.com ULCOM/GG
jease jeter 1o our e wawflorim.com_for_technigal information related to CE_ labeling Plasse  refer [0 our web site wwwflorim com for - technical information related to CE . labeiing RRODUCILCERTIIEDEOR UL2818
Sor v "tecniue e la rartus LE- vellles comduler 5 e lorim.cor P tout rensegnement sur Tovs techmaue de Is morgue CE ebllies conster 6 site wiwoHmcora LOW CHEMICAL EMISSIONS
formagioner Dezseglh techmischer Daten. Bsschnﬁung E entnehmen Sie unserer Website ezueglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website wwwflorim.com ULCOM/GG
ara informaciones relativas a las especificaciones técnicas Sobre la marca CE, chequear el sitio Pare Il mationes Heictves 3 s cspecihCaiones TEenias Sobre. ' tmarca CE. chiquear o Sl werw forim.com

L2818

Sistema di gestione della Qualita:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell’Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 50 100 13825

Sistema di gestione dell’Energia:
Certificato n°. 50 100 13545

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACION CROMATICA

THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN
NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.

Prodotto Monocromatico
Produit Monochromatique
Einfarbiges Produkt
Producto Monocromatico

Quanto contenuto nel catalogo é indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati./Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard
to graphics, decors and colors shown. /Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. /Die Beschreibungen im Katalog
sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. /El contenido de este catélogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gréficas, decoros y colores ilustrados.
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